
ما سبب الطفح الذي يظهر عل بعض الجدران؟
البقع البيضاء عل الجدران من المناظر الت نره رؤيتها ف البنايات (خصوصا المنازل)، وه عبارة

عن بقع الملح الذائب ف الماء الذي استعمل أثناء البناء، وانتقلت إل الطبقة السطحية بعد تبخر الماء.
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تظهر هذه البقع غالبا عندما يون الجو رطبا أو ممطرا، وقد تتسبب ف فصل المواد، الت بن بها، عن
بعضها البعض أو فصل طبقة عن أخرى كالطلاء أو الجبس.

ويعزى السبب ف ظهورها ال استعمال ماء به ملح ذائب بثرة أثناء الخلط أو وجود المبن بقرب أرض
تحتوي عليه فيصعد، بفعل الرطوبة، عن طريق الخاصية الشعرية الت تجعل السوائل تقاوم الجاذبية،

.أعل وتصعد إل

للتخلص من هذه البقع، يف تنظيفها بواسطة فرشاة فقط إذا كان الجو رطبا، وإضافة الماء إذا كان حارا.
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https://scientific.ma/%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9f
http://eifscouncil.org/wp-content/uploads/2012/02/Tech-Efflorescence-V1_2-FRE.pdf


 


